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RECENZJA
osiggni¢é naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
dr Beaty Smielak

w zwigzku z postgpowaniem habilitacyjnym
w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia

1. Podstawa prawna wykonania recenzji

¢ Pismo Dziekana Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, prof. dr
hab. n. med. Marzenny Zielinskiej, z dnia 4 lipca 2019 r.,

e Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z poZniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r.
w sprawie kryteriéw oceny osiagnig¢ osoby ubiegajacej si¢ o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165).

2. Zakres recenzji i ocena otrzymanej dokumentacji

Zgodnie z przywolanymi powyzej przepisami przedmiotem recenzji jest aktywnos¢
naukowa, w tym wskazane przez Habilitantke osiggnigcie naukowe (monografia),
dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski oraz uzyskane nagrody
i wyrdznienia.

Recenzje opracowano na podstawie dokumentacji dostarczonej w formie drukowanej
oraz elektronicznej. Na podkreslenie zastuguje staranna i przejrzysta forma dokumentacji.

3. Informacje ogélne o Habilitantce

3.1. Przebieg pracy zawodowej

1.10.2009 r. do dzi$ adiunkt, Zaklad Protetyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii
Ogolnej, Uniwersytet Medyczny w Lodzi

8.10.1996 r.- 2009 1. asystent, Zaktad Protetyki  Stomatologicznej, Katedra
Stomatologii Ogolnej, Uniwersytet Medyczny w Lodzi



1995 r. do 1996 1. staz podyplomowy, Oddziat Chirurgii Szczgkowej, Szpital im. -
N. Barlickiego Akademii Medycznej w Lodzi

3.2. Rozwdj naukowy

17.12. 2007 r. tytut specjalisty w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej
17.06. 2003 r. doktor nauk medycznych, Wydzial Lekarski Uniwersytetu
Medycznego w Lodzi

Tytut rozprawy: ,Analiza numeryczna stanu naprezenia
w tkankach twardych zebéw i w mostach opartych na wkladach

i naktadach koronowych”
Promotor; Prof. zw. dr hab. med. Maciej Romanowicz,

24.03.1999 tytul Specjalisty Pierwszego Stopnia w zakresie Stomatologii
Ogolnej
25.06.1995 tytul lekarza stomatologa uzyskany na Wydziale Lekarskim

Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lodzi

4. Ocena wskazanego przez Habilitantke osiggni¢cia naukowego

Jako podstawe wszczecia postgpowania habilitacyjnego dr Beata Smielak przedstawita
monografie p.t ,,Wplyw sposobu przygotowania powierzchni ceramiki na bazie tlenku
cyrkonu na stan powierzchni i wytrzymato$¢ potaczenia z ceramika licujacg”, wydang
w2019 r. przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi (ISBN 978-83-953697-0-4). Praca
napisana jest w jezyku polskim, ma 156 stron, zawiera 7 rozdziatow, spis literatury oraz
streszczenie w jezyku polskim i angielskim. Struktura monografii jest poprawna z jednym
wyjatkiem. Nie znajduje uzasadnienia umieszczenie Rozdziatlu 4 (o objetosci 1 strony),
wzmiankujacego o metodzie elementéw skoficzonych. Tredci te powinny byé wiaczone
(ew. w rozszerzonej formie) jako podrozdzial w rozdziale 1, np. jako 1.6. Modelowanie
wytrzymaloéci elementow protetycznych w stomatologii.

Praca w cato§ci poswiecona jest zagadnieniom modyfikacji powierzchni ceramiki
cyrkonowej, badaniom wlasciwosci zmodyfikowanych powierzchni i uzyskanej
wytrzymatosci potaczenia z ceramika licujaca.

Rozdzial 1. Wstep zawiera charakterystyke ceramiki cyrkonowej jako materialu
znajdujacego coraz wigksze zastosowanie w protetyce stomatologicznej i omawia zalety
takich rozwiazafi. Autorka przedstawia opis technologii wykonania elementow podbudowy
protetycznej oraz metod licowania. Wskazuje na wystepujace niepowodzenia
w stosowaniu uzupelnien protetycznych z ceramiki cyrkonowej, spowodowane przede
wszystkim odpryskami lub rozwarstwieniami ceramiki licujgcej. Omawia opisane
w literaturze metody zapobiegania takim uszkodzeniom i stwierdza, ze problem uzyskania
dobrego polaczenia ceramiki licujacej z rdzeniem z ceramiki cyrkonowej jest nadal nie
rozwiazany. Nie rozpoznane sg w pelni aspekty fizyczne i chemiczne determinujgce
mechanizm polaczenia ceramiki cyrkonowej z ceramikg licujaca. Ta opinia Habilitantki
znajduje potwierdzenie w licznych aktualnych doniesieniach literaturowych na ten temat.
Jako jeden z perspektywicznych kierunkéw postepowania wskazuje dziatania zmierzajace
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do rozwinigcia powierzchni elementéw z ceramiki cyrkonowej i omawia stosowane w tym
celu metody.

Rozdzial 2. Parametry charakteryzujgce powierzchnig poswiecony jest omowieniu
metod charakteryzowania powierzchni. Autorka rozwaza takie zagadnienia, jak struktura
geometryczna powierzchni, jej topografia i chropowatosc. Odnosi sie do bardzo waznego
zagadnienia, jakim jest swobodna energia powierzchniowa i jej okreslenie poprzez pomiar
kata zwilzania. Przeprowadza krotka dyskusje¢ znaczenia tego parametru w procesie
napalania ceramiki licujacej.

Wedlug recenzenta proces zwilzania zostal potraktowany przez Habilitantke w sposob nieco
uproszczony. Nawet z zamieszczonych w monografii rysunkéw (Ryc. 2.1. oraz Ryc. 2.2.) wynika, ze kontakt
cieczy z powierzchnig ciata statego zaleiy od chropowatosci. Rzeczywiste powierzchnie mogqg mieé
hierarchiczng strukture chropowatosci, zawierajgcq mikro- i nanochropowatosci. W takich przypadkach
rozwaza sie pozorny kgt zwilzania, opisany przez Cassie i Baxtera (Cassie, A.B.D., Baxter, S.: Wettability of
porous surfaces, Transactions of the Faraday SocietyVolume 40, 1944, 546-551). Recenzent nie rozstrzyga,
czy takq hierarchiczng strukture ma powierzchnia ceramiki cyrkonowej, ale niektére metody jej modyfikacji
mogq do tego prowadzié (np. chemiczne), a wtedy wystgpienie chropowatos$ci nanometrowych moze
prowadzié do zmniejszenia energii powierzchniowej i pogorszy¢ zwilzalnosé.

W Rozdziale 4. Zalozenia i cel pracy Habilitantka definiuje cele pracy, ktére wynikaja
z przedstawionych powyzej wnioskow sformutowanych w Rozdziale 1. Cel glowny to
optymalizacja, z punktu widzenia uzyskania najbardziej wytrzymalego polgczenia
z ceramika licujaca, parametrow 3 procesow zastosowanych do strukturyzacji powierzchni
ceramiki cyrkonowej: obrobki ciernej poprzez szlifowanie i polerowanie, strumieniowo-
$ciernej oraz laserowej. Dla oceny réznych wariantow obrobki powierzchni Autorka
przewiduje badania stanu powierzchni (mikroskopowe, chropowatosci, energii
powierzchniowej), badanie wytrzymatosci na $cinanie polgczenia ceramika cyrkonowa -
ceramika licujaca, takze przy udziale cyklicznych zmian temperatury oraz badania
fraktograficzne.

Rozdziat 5. Badania wlasne to obejmujaca 92 strony zasadnicza cze$¢ monogratii,
w ktérej Habilitantka przedstawia wyniki badan ukierunkowanych na realizacj¢
zalozonego celu pracy. Sa to w przewazajace] wigkszoéci badania doswiadczalne,
zrealizowane z wykorzystaniem zawansowanych metod badawczych wiasciwych dla
inzynierii materiafowej. W odniesieniu do kazdej z rozpatrywanych 3 metod obrobki
powierzchni Autorka przedstawia wyniki badan, ktore podsumowuje kr6tkim oméwieniem
i dyskusja, nastepnie formutuje wnioski. Taki zamyst odnosnie struktury rozdziatu jest jak
najbardziej prawidtowy, jego realizacja budzi pewne zastrzeZenia, o ktérych pisz¢ ponizej.

QObrobka Sciermna

Autorka opisata metodyke poszczegolnych rodzajow badan, nastepnie zaprezentowala
ich wyniki. Zbadata wplyw szlifowania i polerowania na stan powierzchni ceramiki
cyrkonowej oraz wytrzymato$¢ polaczenia z ceramika licujgca. Poprzez badania
dyfrakcyjne XRD zidentyfikowala pojawienie si¢ fazy jednoskosnej (niekorzystnej), ktora
tworzy si¢ w procesie szlifowania oraz polerowania i dokonata pomiaru jej udzialu (14
oraz 17% wag.). Przedstawita obrazy mikroskopowe przelomow po wytrzymatosciowych
prébach niszczacych potaczenia ceramika cyrkonowa (po szlifowaniu oraz po
polerowaniu) — ceramika licujgca. Okreslita rozklady pierwiastkow na przetomach,
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z ktorych wynika, ze rozdzielenie polaczenia nastgpuje zasadniczo na granicy laczonych
materialéw (jedynie $ladowa zawarto$é pierwiastkow pochodzacych z ceramiki licujgcej
w probkach ceramiki cyrkonowe;).

Obrobka strumieniowo-Scierna

Autorka przeprowadzita obrobke ceramiki cyrkonowej dwoma rodzajami Scierniwa:
AlOj3 oraz SiC, stosujac ziarna o réznej gradacji od 50 do 250 pm oraz dwie wartosci
ci$nienia (0,2 MPa i 0,4 MPa) dla kazdego rodzaju ziarna. Zaprezentowata wyniki badan
mikroskopowych powierzchni oraz morfologii powierzchni wraz z warto$ciami
parametr6w chropowatosci. Zamiescita wyniki badania kata zwilzania powierzchni po
obrébee przy zastosowaniu réznego rodzaju $cierniwa i ciénienia oraz obliczonych na tej
podstawie wartosci energii powierzchniowej. Przeprowadzona przez Autorke analiza dla
réznych wariantéw obrébki wskazata jednoznacznie na wigksze wartosci parametrow
chropowatosci po zastosowaniu $cierniwa SiC. Analiza statystyczna wartosci parametrow
chropowatosci, odrgbnie w funkeji cisnienia obrébki lub wielkosci ziarna, nie pozwala na
sformutowanie jednoznacznych wnioskéw. Podobnie niejednoznaczne wnioski wyplywaja
z dyskusji przeprowadzonej przez Autorke na str. 72-74 odnosnie katow zwilzania. Za
bardziej miarodajne mozna uznaé zestawienie wartosci energii powierzchniowej (Tabela
5.2.3). Badania dyfrakcyjne wykazaly pojawienie si¢ fazy jednoskosnej dla wszystkich
wariantow obrébki strumieniowo-gciernej. Analiza zaleznosci od rodzajéw ziarna pozwala
stwierdzié, ze najmniejszy udziat fazy jednoskosnej (2-3%) dotyczyl ziaren o wielkosci
50 um. Dla pozostatych wariantéw raczej nie wysigpuje wyrazna korelacja w zaleznosci
od wielkosci ziarna czy tez wartosci ciénienia (zawarto$¢ 12,2-23,7%). Obrazy
mikroskopowe przetoméw po wytrzymato$ciowych probach na $cinanie (Ryc. 5.2.25 —
5.2.26) oraz rozklady pierwiastkéw na przetomach (Ryc. 5.2.27 — 5.2.38) wykazaly
obecno$é ceramiki licujacej na probkach ceramiki cyrkonowej, przy czym wiecej tych
$ladow pojawia si¢ w przypadku obrébki Scierniwem SiC. Przelomy usytuowane byty
wewnatrz ceramiki licujacej, co podkresla dobre zespolenie z ceramika cyrkonows.
Wytrzymatosci polaczen dla réznych wariantéw obrobki strumieniowo-$ciernej wynosita
od 16,5 do 27 MPa, czyli poréwnywalnie do modyfikacji powierzchni poprzez szlifowanie
(24,7 MPa) lub polerowanie (24,6 MPa).

Strukturyzacja laserowa ceramiki cyrkonowej

W tym rozdziale zdaniem recenzenta Autorka zaprezentowata najbardziej
innowacyjne badania o duzym potencjale rozwojowym. W opublikowanych dotychczas
badaniach dotyczacych laserowej strukturyzacji ceramiki cyrkonowej przedstawiano
wyniki zastosowania réznego rodzaju laseréw, przy czym zmiennymi byly parametry
procesu mikroobrobki laserowej. Autorskie podejécie do problemu zaprezentowane
w monografii polegato na optymalizacji, na drodze modelowania komputerowego, ksztattu
i wymiar6w nacig¢ wykonanych na powierzchni ceramiki cyrkonowej, zapewniajacych
najwieksza wytrzymalo$é zespolenia z ceramika licujacg. Naciecia w formie rowkéw
wytworzone na probkach testowych postuzyty do ilosciowego ujecia parametrow
opisujacych ich geometri¢. Taka geometria powierzchni nadaje polaczeniu charakter
mechaniczno-dyfuzyjny, w ktérym o odpornosci na Scinanie decydujg zar6wno sily
adhezyjne, jak i mechaniczne zamki w postaci rowkow w podbudowie z ceramiki
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cyrkonowej wypeione ceramika licujgcg. Modelowanie przeprowadzone w srodowisku
ANSYS pozwolilo wyznaczy¢ rozklad naprezen dla roéznych wartosci  glebokoscei,
szerokodci i rozstawu rowkéw i okreglié optymalne parametry nacig¢. Wytworzenie nacigé
o optymalnej geometrii w dwu kierunkach do siebie prostopadtych pozwolito z kolei
zamodelowaé wplyw kierunku przylozenia sit scinajagcych wzgledem osi rowkow.
Wartosci naprezef $cinajacych determinujacych delaminacje polaczenia (przy zalozonym
obcigzeniu IN) sg najmniejsze (ok. 33 MPa) dla kata réwnego 45° i to jest b. wazny
praktyczny wniosek odnosnie usytuowania nacigé wytwarzanych laserem. W kolejnym
etapie badah na podstawie probek testowych z nacieciami wykonanymi laserem
$wiattowodowym okres§lono optymalne parametry obrobki laserowe], zapewniajace]
optymalng geometri¢ rowkéw, ustalong na podstawie modelowania. Przeprowadzono
badania probek, ktérych powierzchnia zostala zrestrukturyzowana w warunkach
optymalnych. $rednie wartosci energii powierzchniowej byly w tym przypadku znacznie
wieksze i wynosily ok. 57 mJ/m?, co sugerowaloby dobra zwilzalnosé. Wytrzymalos¢ na
$cinanie probek po strukturyzacji laserowej nie odbiegata od wytrzymatosci osigganej po
szlifowaniu, polerowaniu i obrébce strumieniowo-scierne;. Nie wystapila przemiana faza
tetragonalna — faza jednoskosna.

Uwagi krytyczne:

- nie znajduje uzasadnienia zamieszczenie w  iresci  rozprawy szczegélowych opiséw procedur
doswiadczalnych (np. na str. 35), sprawia to wrazenie sprawozdania z doswiadczer laboratoryjnych; jesli
Autorka uwazata je za niezbedne, powinny by¢ umieszczone w zalgczniku;

- w monografii brak jakiejkolwiek charakterystyki materiatowej ceramiki licujgcej zastosowanej przez
Autorke; okreslenie ,, ceramika opakerowa” odnosi sig do pewnych ogolnych wlasciwosci ceramiki i ma
w tym przypadku charakter zargonu stomatologicznego;

- przedstawienie obrazéw mikroskopowych (Ryc.5.1.3., Ryc.5.2.1 - 5.2.6) nie jest wystarczajgcym efektem
badar, niezbedna jest autorska interpretacja obrazéw, a takiej brak;

- zamieszczenie tak wielu obrazéw z pomiaréw kgta zwilzania powierzchni dla réznych wariantéw obrobki
nie wnosi zadnych nowych informacji (Ryc. 5.2.9 — 5.2.12), wyniki liczbowe podano w Tabeli 5.2.2 oraz
3.2.3

- obliczone na podstawie pomiaréw kgtow zwilzania wartosci energii powierzchniowej po szlifowaniu
i polerowaniu powinny by¢ poréwnane z energiq powierzchniowq ceramiki nie poddanej tym procesom;

- uwaga ponizsza dotyczy analizy wynikéw na str. 44, str. 72-74; ogdlnie miarg zwilzalnosci jest wartos¢
energii powierzchniowej, zatem dyskusja dotyczgca zmiany wartosci sktadowych polarnych i dyspersyjnych
pod wplywem obrébki nie ma znaczenia ogoinego, chyba ze w rozwazanym przypadku bedziemy mie¢ do
czynienia z kontaktem z powierzchnig ceramiki cieczy o okreslonym charakterze; Autorka wspomina o tym
na str. 29 (W czasie procesu napalania ceramiki dentystycznej, bedgcej zawiesing wodngq...), ale w dyskusji
nie podtrzymuje tego watku;

- w pracy pojawito sig kilka niepoprawnych sformutowar:
str.12 ,, ...zageszczany olejem hydraulicznym w zbiorniku cisnieniowym. ”
str.48 ,, Spadek parametréw chropowatosci...”
str.115 ,,...laser $wiattowodowy, ktéry opiera sig na polqczonych ze sobq diodach tworzqcych strumien

laserowy.”

Rozdzial 6. Dyskusja wynikéw i dyskusja do badar wlasnych.

Autorka przeprowadzita analizg statystyczng otrzymanych danych, z ktérej wynika
m.in., ze wickszo$¢ z badanych rodzajéw obrobki zapewnia zgodnie z normg odpowiednig
wytrzymato$é polaczenia, a zastosowanie termocykli wytrzymato$¢ ta obnmiza, co Jej
zdaniem ma znaczenie dla pracy uzupelienia protetycznego w zmiennych warunkach



temperaturowych. Przedyskutowata, na podstawie otrzymanych wynikow, rézne aspekty
stosowania obrobki poprzez szlifowanie, polerowanie i strumieniowo-Scierne;. Zauwazyla
mozliwoéé zlozonej morfologii powierzchni, ktéra implikuje pozorne zwilzanie wskutek
osadzenia si¢ kropli cieczy pomiarowej na pikach nier6wnosci (por. uwaga recenzenta do
rozdziatu 2). Odniosta si¢ do istotnosci wartosci swobodnej energii powierzchniowej i jej
sktadowych (por. uwaga recenzenta do Rozdziatu 5). Na podstawie otrzymanych wynikow
za najlepsza metode strukturyzacji powierzchni uznata metode laserowa dzigki dobrej
wytrzymalosci, odpornosci na termocykle i braku przemiany fazowej w kierunku fazy
jednoskosnej. Autorka zarysowata ewentualne kierunki dalszych badan.

7. Wnioski do badar wiasnych
Przedstawione wnioski wynikaja z dyskusji wynikow przedstawionych w Rozdziale 5.

8. Pismiennictwo
Bibliografia zawiera najwazniejsze publikacje zagraniczne i krajowe odnoszace si¢ do
tematyki monografii. Bylaby pelniejsza, gdyby Autorka zauwazyla dwie ponizsze pozycje:

Yilmaz-Savas, T, Demir, N., Ozturk, A.N., Kilic, H.S.: Effect of Different Surface Treatments on the Bond
Strength of Lithium Disilicate Ceramic to the Zirconia Core, Photomedicine and Laser Surgery, Volume 34,
Issue 6, June 2016, Pages 236-243

Garcia-Sanz, V., Paredes-Gallardo, V., Mendoza-Yero, O., Carbonell-Leal, M., Albaladejo, A., Montiel-
Company, J.Ma, Bellot-Arcis, C.: The effects of lasers on bond strength to ceramic materials: A systematic
review and meta-analysis (Review), PLoS ONE, Volume 13, Issue 1, January 2018, Article number
e0190736

7Za najwazniejsze osiagniecia Habilitantki przedstawione w monografii uwazam:

«  Zaprezentowane w monografii modelowanie komputerowe zagadnienia optymalizacji
geometrii powierzchni ceramiki cyrkonowe;j modyfikowanej wigzka laserowa, z punktu
widzenia rozwiniecia powierzchni zapewniajacej najlepsze zespolenie z ceramika licujaca,
co jest niewatpliwie innowacyjnym podejsciem w badaniach zagadniefi wytrzymalosci
w obszarze stomatologii.

s Opracowanie, z wykorzystaniem wynikow modelowania, optymalnych warunkow
laserowej strukturyzacji powierzchni ceramiki cyrkonowej w celu uzyskania dobrej
wytrzymatosci potaczenia z ceramika licujaca.

« Réznorodnosé zastosowanych przez Habilitantke technik badawczych. Wymienic
nalezy m.in. badania mikroskopowe, pomiary parametrow powierzchni z zastosowaniem
laserowej  mikroskopii  konfokalnej, badania dyfrakcyjne, = wytrzymalosciowe
i fraktograficzne. Tej oceny nie umniejsza w Zadnej mierze oczywisty fakt, iz wiele
zaprezentowanych w monografii badan wymagato wspblpracy ze specjalistami spoza
obszaru stomatologii.

« Kompleksowe poréwnanie na podstawic wynikow wymienionych badan réznych
metod strukturyzacji ceramiki cyrkonowe;.

Podsumowujgc oceng uwaiam, e opiniowana monografia dr Beaty Smielak
obejmuje w przewaiajgcym stopniu badania o charakterze doswiadczalnym
i technologicznym, wigzane 7 wybranymi metodami strukturyzacji powierzchni ceramiki
cyrkonowej oraz  badaniem  wlasciwosci podstawowych i  funkcjonalnych



zmodyfikowanych powierzchni ceramiki. Przedstawiona monografia, niezaleinie od
wskazanych niedostatkéw i uwag dyskusyjnych, jest zwartym i spojnym tematycznie
dzielem, prezentujgcym w zadowalajgcym stopniu podstawy teorefyczne oraz wyniki
szeroko zaprojektowanych badari doswiadczalnych, zwigzanych z modyfikowaniem
powierzchni ceramiki cyrkonowej, w celu uzyskania dobrego zespolenia z ceramikg
licujgcq. Spelnia kryteria priyjete dla monografii habilitacyjnych.

5. Ocena pozostalych osiaggni¢¢ naukowo-badawczych
5.1. Dzialalno$¢ naukowa przed uzyskaniem stopnia doktora

Habilitantka wykazywala zainteresowania naukowe juz w trakcie studiow w Akademii
Medycznej w Lodzi, uczestniczac w pracach kola naukowego. Efektem tych prac, ktore
dotyczyly neuralgii nerwu tréjdzielnego, byly referaty na naukowych konferencjach
studentéw stomatologii oraz 2 artykuly w czasopismach krajowych:

Smielak B. Neuralgia nerwu tréjdzielnego (nnt) - etiologia oraz wspolczesne metody leczenia. Stomatologia
Wspdlczesna 1997,4(2):103-106;

Smielak B, Suchorzewski A. Problem neuralgii nerwu tréjdzielnego w stomatologii. Clinical and
Experimental Medical Letters 2005;46(4):9-14).

Prowadzila badania nad wptywem cukrzycy na stan uz¢bienia, przyzgbia i blony sluzowej
jamy ustnej, opublikowane w czasopi$mie krajowym:

Smielak B, Ruxer J, Romanowicz M. Wplyw cukrzycy typu 1 na stan uzgbienia, przyzebia i blony sluzowej
jamy ustnej.;5(1):76-79).

Kolejny watek badawczy Habilitantki dotyczyt studiéw nad nowoczesnymi materiatami
stosowanymi w protetyce stomatologicznej, w szczeg6lnosci tytanem oraz kompozytami
wzmacnianymi wiéknem szklanym. Jako rezultaty tych badan opublikowane zostaly m.in.
3 arykaly:

Smielak B, Smielak A. Tytan - alternatywny material w protetyce stomatologicznej. Stomatologia
Wspdtczesna 2000:7(5):51-44;

Smielak B, Dobosz J. Wybrane przypadki Kliniczne zastosowania stalych uzupelnien protetycznych
z kompozytu wzmocnionego wléknem szklanym. Stomatologia Wspéiczesna 2002;9(3):23-27

Smielak B. Kompozyty wzmocnione widknem szklanym: struktura, wlasciwosci mechaniczne, zastosowanie
kliniczne — na podstawie pismiennictwa. Stomatologia Wspdlczesna 2002;9(5):54-58).

Habilitantka byla takze wspétautorka monografii opublikowanej przez Wydawnictwo
Politechniki L.odzkiej:

Grgdzki R, Pupkiewicz £, Smielak B.: Ergonomia niepetnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie
zdrowia, rozdzial pod tytutem: Nowe techniki wytwarzania mostow adhezyjnych. Red. Lewandowski J.,
Lacewicz-Bartoszewska J. Wydawnictwo Politechniki £6dzkiej, Lodz 2007:103-109).

W nastepnych latach dr Beata Smielak podjela wspolprace ze specjalistami
z dziedziny mechaniki oraz inzynierii materiatowej z Politechniki ¥.odzkiej, co znaczaco
poszerzyto zakres jej badan i nadalo im charakter interdyscyplinarny. Badajac wplyw
réznych konstrukcji mostéw adhezyjnych, wykonanych z réznych materialéw, w tym
z kompozytéw wzmacnianych widéknem szklanym, na naprezenia w tkankach twardych
zebow, wykazata m.in. wystgpowanie nickorzystnych koncentracji naprezen w szkliwie po
zastosowaniu konstrukcji mostéw na podbudowie ze stopéw metali. Wynikato stad
wskazanie do stosowania cementéw adhezyjnych lub zastosowania dodatkowych
wzmocniefi w postaci obreczy i podpér na zgbach filarowych. Wyniki tych badan



podsumowata w rozprawie doktorskiej p.t.. ,Analiza numeryczna stanu naprezenia
w tkankach twardych zebéw i w mostach opartych na wkiadach i naktadach koronowych”,
obronionej w 2003 r.

Zacytowane powyzej prace ukazaly si¢ w czasopismach znajdujacych si¢ na liscie B
MNiSW, liczba punktéw od 2 do 7. Udziat Habilitantki w artykulach wieloautorskich
wynosit od 60 do 80%.

5.2. Dzialalno$¢ naukowa po uzyskaniu stopnia doktora (z wylgczeniem osiagnigcia
naukowego bedacego podstawa postgpowania habilitacyjnego)

Dziatalno$é naukowa Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora obejmowata kilka
watkéw badawczych, z ktérych najistotnigjszy dotyczyt réznych aspektow wykorzystania
ceramiki cyrkonowej w celu zastgpienia stopéw metali w uzupehieniach protetycznych.
Istotnym problemem w tych zastosowaniach bylo uzyskanie dobrego polaczenia
clementéw z ceramiki cyrkonowej z ceramika licujaca. Wigkszos$¢ z badan zrealizowano
przy wspolpracy z naukowcami z Politechniki Lo6dzkiej. Publikacje z tego obszaru
tematycznego nalezg do najbardziej wartosciowych w dorobku dr Beaty Smielak. Wyniki
poczatkowe badan z wykorzystaniem lasera diodowego do strukturyzacji powierzchni
ceramiki cyrkonowej byly obiecujgce:
referat Smielak B, Parcharnska-Kowalik M, Bociong K, Klimek L.: ,,Wplyw obrobki powierzchniowej
elementéw dwutlenku cyrkonu na stan powierzchni” na XIII Konferencji Naukowej Biomaterialy
i Mechanika w Stomatologii, Ustron, 2013)

i wytyczyly kierunek dalszych prac Habilitantki. Wyniki badan nad optymalizacja procesu
chemicznego trawienia ceramiki cyrkonowej w celu rozwinigcia powierzchni opisane
zostaly w pracy:

Smielak B., Klimek L.: Effect of hydrofluoric acid concentration and etching duration on select surface
roughness parameters for zirconia, Journal Prosthetic Dentistry 2015;113(6):596-602.

W swojej pracy doktorskiej Habilitantka wykazala m.in., ze stosowanie mostow na
podbudowie ze stopéw metali wymaga uzycia cementow adhezyjnych. Badaniu warunkéw
obrobki powierzchniowej tytanu dla poprawy wytrzymajodci polaczenia z cementem
adhezyjnym po$wiecony byt artykul w czasopismie:

Smielak B, Golebiowski M, Klimek L, Wolowiec E.: Effect of Surface Treatment of Titanium Elements on the
Bond Strength to Zirconium Dioxide. Solid State Phenomena 201 5,225: 151-158).

Kontynuacja tej tematyki byla praca dotyczaca obrébki powierzchniowej tytanu przy
zastosowaniu roznych rodzajow cementéw, w ktérej wykazano m.in. najwicksza
wytrzymalos¢ potaczenia wykonanego cementem kompozytowym z powierzchnia tytanu
modyfikowang przy zastosowaniu obrébki strumieniowo- $cierne;j:

Smielak B, Golebiowski M, Klimek L. The Influence of Abutment Surface Treatment and the Type of Luting
Cement on Shear Bond Strength between Titanium/Cement/Zirconia. Advances in Materials Science and

Engineering 2015; Article ID 826794.

Dalsze opublikowane prace mialy zwiazek z tematyka monografii habilitacyjnej
i dotyczyty ceramiki cyrkonowej. Badania zaprezentowane w pracy:
Smielak B, Klimek L. Effect of air abrasion on the number of particles embedded in zirconia. Materials
2018;11(2) 259; DOI: 10.3390/mal1020259
ukierunkowane byly na okreSlenie stanu powierzchni ceramiki cyrkonowej po obrobee
strumieniowo-$ciernej. W szczegélnosci dokonano oceny ilosciowej czastek Scierniwa
whitych w powierzehni¢ ceramiki dla réznych parametrow obrébki. Wyniki tych badan
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wzmiankowano réwniez w monografii habilitacyjnej. Kolejna praca dotyczyla
modelowania, ktérego celem byta optymalizacja geometrii naci¢¢ wykonanych laserem
w ceramice cyrkonowej. Symulacje przeprowadzono w S$rodowisku ANSYS (metoda
elementéw skoficzonych), a kryterium optymalizacji bylo uzyskanie najwigkszej
wytrzymatodci potaczenia z ceramika licujgca. Okreslono na podstawie modelowania
najkorzystniejszy ksztalt i wymiary naci¢¢. Wyniki opublikowano w pracy:

Smielak B, Klimek L, Swiniarski J. The Use of the FEM to Identify the Optimal Groove Dimensions Ensuring
the Least Stressed Comnection between a Zirconia Coping and Veneering Ceramic. Materials
2018;11(12)2360).

Rezultaty tych badan dr Beata Smielak wiaczyta do monografii habilitacyjnej (nie jest to w
zadnym stopniu zarzut recenzenta).

Wszystkie powyzej skrétowo omowione prace W wigkszodci opublikowane byty
w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Sa to publikacje wieloautorskie, a udziat

Habilitantki wynosit od 60 do 80%.

Kolejne watki badaf Habilitantki sg $cisle zwigzane ze stomatologia. Pierwszy z nich
dotyczyl leczenia estetycznego zgboéw, w tym nakladania licowek. Opublikowane prace
wynikaty z praktyki stomatologicznej Habilitantki, z ktorych jako reprezentatywne
wybrata (ZALACZNIK 2A):

Smielak B. Wybrane aspekty kliniczne stosowania licéwek porcelanowych. Protetyka Stomatologiczna
2010;LX(6):463-9;

Smielak B. Wybrane przypadki kliniczne zastosowania licowek porcelanowych. Protetyka Stomatologiczna
2011;1LX1(2):113-121;

Smielak B. Wybrane przypadki stosowania licowek na zgbach przebarwionych po tetracyklinach. Protetyka
Stomatologiczna 2012;LXII(1):44-52;

Smielak B. Zastosowanie licéwek porcelanowych w leczeniu pacjentéw z diastemami — opis przypadkow. e-
dentico 2013;6(46):32-42).

Habilitantka zrealizowata wiele prac na temat stosowania licowek ultracienkich (no-prep),
réwniez na podstawie doswiadczen z wlasnej praktyki stomatologicznej. Z wazniejszych
publikacji nalezy wskazac:

Smielak B, Licéwki porcelanowe , no-preparation” i minimalnie inwazyjne w praktyce klinicznej- opis
przypadkéw. Stomatologia Estetyczna 2015; 11 (4)183-200.

Smielak B: No-preparation and minimally invasive veneers in clinical practice: Part I Smile Dental Journal
2015;10(1):12-15.

Smielak B. A prospective comparative analysis of the survival rate of conventional vs no-prep veneers over
a mean observation period of 8 years. Journal Adhesive Dentistry — (pracaw recenzji od 2018 roku)

Drugi nurt prac naukowych dr Beaty Smielak w obszarze stomatologii dotyczyl
implantéw. Opisala m.in. przypadki stosowania implantéw w konstrukcjach typu
overdenture przy bezzebiu szczeki i zZuchwy oraz wykonywania rozlegtych uzupeinien na
implantach:

Smielak B,: Rehabilitacja implantoprotetyczna bezzebia. Overdenture na belce — opis przypadkow. e-dentico
2014,;3(39):86-976.

Smielak B, Implantologiczno-protetyczne leczenie pacjentow z bezzebng zuchwg i ograniczong odlegloscig
migdzywyrostkowq. Opis przypadku. Stomatologia Estetyczna, 201 6, 1:36-40.

Smielak B, Leczenie bezzebia szczeki i zuchwy protezami typu overdenture opartymi na implantach — opis
przypadkéw. Magazyn Stomatologiczny 2016,10:12-9

Smielak B, Kompleksowe leczenie implantologiczno-protelyczno-estetyczne. Magazyn Stomatologiczny
2015;12:12-20



Smielak B, Rozlegte konstrukcje state oparte na implantach — planowanie na podstawie przypadkéw
klinicznych. Cze$é 1. Magazyn Stomatologiczny 2017;12-6.

Smielak B, Rozlegle konstrukcje state oparte na implantach — czg$¢ chirurgiczna na podstawie przypadkéw
klinicznych. Cz¢$é Il Magazyn Stomatologiczny 2017, 18-22.

Smielak B, Rozlegle konmstrukcje state na oparte implantach — cz¢s¢ protetyczna. Czes¢ 1. Magazyn
Stomatologiczny 2017;24-30.

Smielak B, Andruch I. Multistage implantology-orthodontic-prosthetic treatment: a case reporl. Journal of
the American Dental Association. 2018; 149(9): 787-793. DOI: 10.1016/j.adaj.2018.04.028 IF=2.486

Dr Beata Smielak byta autorkg rozdziatow w ksigzkach:

Langot L, Smielak B. Mosty. Rozdzial w ksigzce pod tytulem: Kompendium wykonywania uzupetnien
protetycznych. Red. Dejak B. Med Tour Press International, Otwock 2014:91-114.

Smielak B. Licéwki porcelanowe. Rozdzial w ksigice pod tytulem: Kompendium wykonywania uzupetnien
protetycznych. Red. Dejak B. Med Tour Press International, Otwock 201 4:55-64

Smielak B. Etapy wykonania modeli w systemie Zeisera z zastosowaniem pinarki Giroform. Rozdziat
w ksigzce pod tytulem: Sztuka i rzemiosto. Czg$¢ 3. Elamed, Katowice 2015: 23-30

Podsumowanie liczbowe publikacji Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora
przedstawia si¢ nastepujaco:

artykuly indeksowane w bazie Web of Science 7
liczba cytowan (bez autocytowan) ) 10
sumaryczny wsp6lczynnik wpltywu (na 16.08.2019) 13,238
indeks Hirscha 1
artykuly w czasopismach krajowych 30
rozdziaty w ksigzkach 4
referaty na konferencjach w kraju 7
prace w formie posteréw na konferencjach w kraju 7

Zwraca uwage mala liczba cytowan w bazie WoS, stad bardzo mala wartos¢
wspolczynnika Hirscha réwna 1, co wskazuje na niski oddzwick miedzynarodowy
wynikéw opublikowanych badan i staba dotad rozpoznawalno$é poza krajem. Nalezy
jednakze zauwazyé, ze wigkszo$¢ wartosciowych publikacji ukazato si¢ w ostatnich latach
(2 artykuly w 2015, 4 artykuly w 2018, 1 w 2019). Opublikowane zostaly w czasopismach
o duzej wartosci wspolczynnika wptywu IF: 2,197; 2,972; 2,972; 2,572; 1,515; 1,010. We
wszystkich artykutach indeksowanych w bazie WoS, w 25 artykutach opublikowanych w
periodykach krajowych, a takze w 6 wygloszonych referatach Habilitantka byla jedynym
lub pierwszym autorem, co oznacza dominujacy wkiad w podejmowanie tematyki prac
i realizowanie badan. Udziat Habilitantki w pracach wieloautorskich wynosit od 60 do
80%.

W zyciorysie naukowym Habilitantki brak zagranicznych stazy naukowych. Pewna
rekompensate tego niedostatku stanowi¢ moze udziat w wielu zagranicznych szkoleniach
specjalistycznych, m.in. w Niemczech (wielokrotnie), Szwecji, Izraelu, USA, Kolumbii,
Hiszpanii, Bahamach. Zadziwiajace, ze tak wiele réznorodnych kontaktéw ze specjalistami
z tych panstw nie zainspirowalo Habilitantki do nawigzania wspolpracy naukowej.
Dr Beata Smielak odbyla réwniez wiele szkolen krajowych (w Zalgczniku 3 podata
przyktadowo 26).
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6. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego
6.1. Ocena dorobku dydaktycznego

Dziatalno$¢ dydaktyczna Habilitantki w okresie 23 lat pracy w Uniwersytecie
Medycznym w Lodzi jest Scisle zwigzana z Jej dzialalnos$ciag naukowa i odzwierciedla
kolejne fazy rozwoju naukowego. Poczatkowo prowadzita zajecia przedkliniczne
i kliniczne w formie seminariéw i éwiczen z zakresu Protetyki Stomatologicznej. Po
uzyskaniu stopnia doktora (2003 r.), tytutu specjalisty (2007 1.) i zatrudnieniu od 2009 r. na
stanowisku adiunkta prowadzi dla studentéw stomatologii specjalistyczne wyklady
z zakresu Protetyki Stomatologicznej obejmujace m.in.: Materiaty stomatologiczne:
podstawowe i pomocnicze; Rehabilitacje protetyczna w chorobach przyzgbi; Leczenie
protetyczne w wieku rozwojowym. Jest wspé6ltautorky testow zaliczeniowych z zakresu
Protetyki Stomatologicznej oraz egzaminu koficowego dla studentow V roku.

Habilitantka jest zaangazowana takze w zajecia dydaktyczne dla studentow studiow 11
stopnia (magisterskich) na kierunku Techniki Dentystyczne (prowadzonym we wspotpracy
Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki L.odzkiej). Prowadzi tam autorskie wyklady
z Implantoprotetyki oraz Stomatologii Estetycznej. Jest autorem i organizatorem Egzaminu
Koncowego z zakresu Implantoprotetyki oraz Stomatologii Estetycznej.

Na podkreslenie zasluguje zaangazowanie Habilitantki we wprowadzanie
nowoczesnych from dydaktycznych. Opracowala wersje multimedialne wszystkich
prowadzonych przez siebie wykladéw oraz 6 prezentacji dotyczacych specjalistycznych
zagadnien z zakresu Protetyki Stomatologicznej. Ponadto opracowala i zamiescita na
platformie e-learningowej wyklad dla studentow stomatologii.

Do osiggni¢é dydaktycznych dr Beaty Smielak mozna zaliczy¢ takze pelnienie funkcji
(aktualnie) promotora pomocniczego W przewodzie doktorskim oraz opieka nad
2 zakonczonymi pracami magisterskimi. Recenzowala takze 3 prace magisterskie,
sprawowala opick¢ nad studentami wykonujgcymi prace licencjackie. Habilitantka
opickowata si¢ 2 stazystami realizujgcymi specjalizacje z Protetyki Stomatologiczne;),
aktualnie ma pod opieka 2 kolejnych stazystow.

6.2. Ocena dziatalnoéci organizacyjnej i popularyzatorskiej

Do wazniejszych osiagni¢¢ organizacyjnych Habilitantki nalezy zaliczy¢
wspotorganizowanie od 1996 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lodzi cykliczne)
Konferencji Mi¢dzynarodowej dla Studentéw Stomatologii im. M. Klopotowskiego oraz
wspolorganizowanie XXXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS,
Bronistawow (2015). Dr Beata Smielak nalezy do zespotu realizatoréw projektu ,,Operacja
— Integracja!”, Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Lodzi (1 stycznia
2018 . — 31 grudnia 2021 r., Prog. Operac. Wiedza Edukacja Rozwdj, 2014-2020). Od
2013 roku jest cztonkiem Rady Pedagogicznej III roku stomatologii, byta takze (2017)
cztonkiem Komisji Rekrutacyjnej UM w Lodzi.

Dr Beata $mielak organizuje i wspolprowadzi cykliczne bezptatne kursy z zakresu
diagnostyki tomografii komputerowej (CBCT) dla lekarzy stomatologéw. Recenzowata
artykuty do czasopism: Journal Adhesive Dentistry oraz J ournal of Scientific Research and
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Reports (brak danych o liczbie tych recenzji). Jest rowniez ekspertem Izby Lekarskiej
w zakresie opiniowania poprawnosci leczenia pacjentow.

Do dziataii popularyzujacych nauke, co wynika z przedstawionego Autoreferatu,
zaliczyé mozna réwniez referaty na konferencjach naukowych. Habilitantka wyglosita
w latach 1996-2017 na zaproszenie organizatoréw konferencji 15 referatow i 4 referaty na
seminariach PTS/O E6dz. Dwie z tych konferencji mialy charakter konferencji
miedzynarodowych.

Habilitantka jest od 1999 1. czlonkiem American Diabetes Association Profesional
Section, od 2012 r. Instytut Guide California, a od 1995 r. czionkiem Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego.

Dwukrotnie otrzymata Nagrody Rektora UM w Lodzi: za dzialalno$¢ dydaktyczng
w roku 2015 oraz za cykl publikacji o znaczacej warto$ci wspéiczynnika Impact factor w
roku 2016.

Nalezy stwierdzié, Ze osiagniecia Habilitantki w zakresie dorobku dydaktycznego,
organizacyjnego i popularyzatorskiego po uzyskaniu stopnia doktora zastuguja na dobra
oceng.

7. Podsumowanie

Uwazam, ze osiggniecia naukowe dr Beaty Smielak sa znaczne i znaczace, zar6wno
z punktu widzenia publikacji naukowych — monografii i artykuléw, jak i jej wkladu
w rozwdj wiedzy o materialach ceramicznych cyrkonowych ich zastosowan w protetyce
stomatologicznej. Habilitantka znaczaco wzbogacila swoj dorobek naukowy po uzyskaniu
stopnia doktora. Na bardzo dobra oceng zastuguje dziatalno$¢ dydaktyczna Habilitantki.
Jej zaangazowanie organizacyjne spelnia takze wymagania stawiane nauczycielowi
akademickiemu.

W mojej ocenie dr Beata Smielak jest w pelni uksztattowanym naukowcem,
dzialajacym w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy, w ramach nowoczesnej i rozwijajacej
sie specjalnoéci naukowej. Jej osiagnigcia dowodza pelnej dojrzatosci naukowej
i mozliwoéci samodzielnego, tworczego dziatania w zakresie nauki.

Stwierdzam, ie osiqgniecie naukowe Habilitantki przedstawione w formie
monografii ,Wplyw sposobu przygotowania powierzchni ceramiki na bazie tlenku
cyrkonu na stan powierzchni i wytrzymalos¢ polgczenia z ceramikq licujgcq”, bedgcej
podstawg do wsziczgcia i przeprowadzenia postgpowania  habilitacyjnego, wraz
z pozytywnq ocenqg pozostalej dziatalnosci naukowej oraz osiggnigé dydaktycznych,
organizacyjnych i popularyzatorskich, spelniajq wymagania stawiane kandydatom do
stopnia naukowego doktora habilitowanego okreslone w Ustawie 7 dnia 14 marca 2003
r. (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595).

Whioskuje o nadanie dr n. med. Beacie Smielak stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia.
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